Приложение
Сортамент полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-83
	[bookmark: TO0000003]Средний наружный диаметр
	Толщина стенки труб из полиэтилена низкого давления, типов

	Номин.
	Пред. откл.
	Л
	СЛ
	С
	Т

	
	
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.

	10
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	12
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	16
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	20
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	25
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,3
	+0,5

	32
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4
	3,0
	+0,5

	40
	+0,4
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,3
	+0,5
	3,7
	+0,6

	50
	+0,5
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,6
	+0,7

	63
	+0,6
	2,0
	+0,4
	2,5
	+0,5
	3,6
	+0,6
	5,8
	+0,8

	75
	+0,7
	2,0
	+0,4
	2,9
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,9
	+0,9

	90
	+0,9
	2,2
	+0,5
	3,5
	+0,6
	5,1
	+0,8
	8,2
	+1,1

	110
	+1,0
	2,7
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,3
	+0,9
	10,0
	+1,2

	125
	+1,2
	3,1
	+0,6
	4,9
	+0,7
	7,1
	+1,0
	11,4
	+1,4

	140
	+1,3
	3,5
	+0,6
	5,4
	+0,8
	8,0
	+1,0
	12,8
	+1,5

	160
	+1,5
	3,9
	+0,6
	6,2
	+0,9
	9,1
	+1,2
	14,6
	+1,7

	180
	+1,7
	4,4
	+0,7
	7,0
	+0,9
	10,2
	+1,3
	16,4
	+1,9

	200
	+1,8
	4,9
	+0,7
	7,7
	+1,0
	11,4
	+1,4
	18,2
	+2,1

	225
	+2,1
	5,5
	+0,8
	8,7
	+1,1
	12,8
	+1,5
	20,5
	+2,3

	250
	+2,3
	6,1
	+0,9
	9,7
	+1,2
	14,2
	+1,7
	22,8
	+2,5

	280
	+2,6
	6,9
	+0,9
	10,8
	+1,3
	15,9
	+1,8
	25,5
	+2,8

	315
	+2,9
	7,7
	+1,0
	12,2
	+1,5
	17,9
	+2,0
	28,7
	+3,1

	355
	+3,2
	8,7
	+1,1
	13,7
	+1,6
	20,1
	+2,3
	32,3
	+3,5

	400
	+3,6
	9,8
	+1,2
	15,4
	+1,8
	22,7
	+2,5
	36,4
	+3,9

	450
	+3,8
	11,0
	+1,3
	17,4
	+2,0
	25,5
	+2,8
	41,0
	+4,3

	500
	+4,0
	12,2
	+1,5
	19,3
	+2,2
	28,3
	+3,1
	45,5
	+4,8

	560
	+4,2
	13,7
	+1,6
	21,6
	+2,4
	31,7
	+3,4
	-
	-

	630
	+4,5
	15,4
	+1,8
	24,3
	+2,7
	35,7
	+3,8
	-
	-

	710
	+4,9
	17,4
	+2,0
	27,4
	+3,0
	40,2
	+4,3
	-
	-

	800
	+5,0
	19,6
	+2,2
	30,8
	+3,3
	45,3
	+4,8
	-
	-

	900
	+5,0
	22,0
	+2,4
	34,7
	+3,7
	-
	-
	-
	-

	1000
	+5,0
	24,4
	+2,7
	38,5
	+4,1
	-
	-
	-
	-

	1200
	+6,0
	29,3
	+3,2
	46,2
	+4,9
	-
	-
	-
	-



	[bookmark: TO0000004]Средний наружный диаметр
	Толщина стенки труб из полиэтилена высокого давления типов

	
	Л
	СЛ
	С
	Т

	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.
	Номин.
	Пред. откл.

	10
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	12
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4

	16
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,7
	+0,5

	20
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	2,2
	+0,4
	3,4
	+0,6

	25
	+0,3
	-
	-
	2,0
	+0,4
	2,7
	+0,5
	4,2
	+0,7

	32
	+0,3
	2,0
	+0,4
	2,4
	+0,5
	3,5
	+0,6
	5,4
	+0,8

	40
	+0,4
	2,0
	+0,4
	3,0
	+0,5
	4,3
	+0,7
	6,7
	+0,9

	50
	+0,5
	2,4
	+0,5
	3,7
	+0,6
	5,4
	+0,8
	8,4
	+1,1

	63
	+0,6
	3,0
	+0,5
	4,7
	+0,7
	6,8
	+0,9
	10,5
	+1,3

	75
	+0,7
	3,6
	+0,6
	5,6
	+0,8
	8,1
	+1,1
	12,5
	+1,5

	90
	+0,9
	4,3
	+0,7
	6,7
	+0,9
	9,7
	+1,2
	15,0
	+1,7

	110
	+1,0
	5,3
	+0,8
	8,2
	+1,1
	11,8
	+1,4
	18,4
	+2,1

	125
	+1,2
	6,0
	+0,8
	9,3
	+1,2
	13,4
	+1,6
	20,9
	+2,3

	140
	+1,3
	6,7
	+0,9
	10,4
	+1,3
	-
	-
	-
	-

	160
	+1,5
	7,7
	+1,0
	11,9
	+1,4
	-
	-
	-
	-
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	номин.
	пред. откл.

	10
	+0,3

	12
	+0,3

	16
	+0,3

	20
	+0,3

	25
	+0,3

	32
	+0,3

	40
	+0,3

	50
	+0,3

	63
	+0,3

	75
	+0,3

	90
	+0,3



В миллиметрах
	Средний наружный диаметр

	

	

	номин.
	пред. откл.

	110
	+0,4

	125
	+0,4

	140
	+0,5

	160
	+0,5

	180
	+0,6

	200
	+0,6

	225
	+0,7

	250
	+0,8

	280
	+0,9

	315
	+1,0



